3M™ Tasmy naprawcze typu duct

Numer produktu

Wiasciwosci/ Zastosowanie

Gtéwne cechy

1900

Podstawowa

2903

Uniwersalna

Witasciwosci fizyczne, uzytkowe oraz najwazniejsze cechy

Numer produktu

Catkowita grubo$é [mm]

Rodzaj kleju

Kolor

Nosnik

Wytrzymatosé i

na odrywanie
[N/25mm]

Wytrzymatos$é i

na rozcigganie
[N/25mm]

Wydtuzenie
przy zerwaniu

Odpornosé
termiczna
(min, godz.)

Zastosowania
wewnetrzne
i zewnetrzne

Czyste usuwanie

Zalecane zastosowania
Numer produktu

Do lekkich i niewymagaja-
cych zastosowan, takich jak
grupowanie, uszczelnianie,
mocowanie, etykietowanie
i identyfikacja

Tymczasowa naprawa,
grupowanie i wzmacnianie

Mocowanie, zaklejanie,
pakowanie

Ogdlne prace konserwacyjne,
naprawa i zabezpieczenie

Owijanie rur i uszczelnianie
kanatow

Znakowanie i etykietowanie

Grupowanie, uszczelnianie,
tymczasowa naprawa

Zastosowania w branzy
budowlanej

Kodowanie kolorystyczne,
znakowanie i etykietowanie

Klejenie i uszczelnianie blach,
ptyt $ciennych oktadzino-
wych oraz metalowych

i plastikowych instalacji

Klejenie elementow
izolacyjnych, rur i paneli
(«zawiasowanie»)

taczenie i mocowanie
folii przy odgradzaniu
tymczasowych stref

Owijanie pojemnikéw i rur

Uszczelnianie pojemnikéw
i naprawa plandeki

Tasma typu Duct do
stosowania na zewnatrz i
tymczasowego uszczelnienia
przed wptywem warunkow
atmosferycznych

Numer produktu

Zastosowanie produktu

1900

0.17

Kauczukowy syntetyczny

Srebrny, czarny

PE wzmacniany siatkg tkaninowa

15

70

20%

60 °C

1900

1900

2903

0.15

Kauczukowy syntetyczny

Srebrny, czarny

PE wzmacniany siatka tkaninowa

20

100

60 °C

2903

2903

2904

Do ciezkich prac

2904

0.19

Kauczukowy syntetyczny
Srebrny, czarny
PE wzmacniany siatka tkaninowa

27.5

110

60 °C

2904

2904

389

Do bardzo trudnych warunkéw

389

0.26
Kauczuk usieciowany

Srebrny, czarny, biaty,
z6tty, czerwony, niebieski,
zielony, oliwkowy

PE wzmacniany siatka tkaninowa

22.5

200

70°C

389

389

QR

8979

Zdejmowanie bez
pozostawiania §ladéw

8979

0.29

Kauczukowy
Szaroniebieski
PE wzmacniany siatka tkaninowa

15.5

160

93°C

8979

8979

Wszystkie o$wiadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie sg oparte na testach i obserwacjach, ktére 3M uwaza za wiarygodne i sg wartosciami srednimi, ktérych nie nalezy uzywacé do celdéw specyfikacji. Jednak na
stosowanie i wydajnos¢ produktéw 3M w konkretnym zastosowaniu moze wptywacé wiele czynnikéw bedacych poza kontrolg 3M, w tym warunki uzywania produktu oraz czas i warunki srodowiskowe, w ktérych produkt ma dziata¢. Poniewaz
czynniki te sg znane tylko uzytkownikowi i pozostajg pod jego kontrola, istotne jest, aby uzytkownik ocenit, czy produkt 3M nadaje sie do okreslonego zastosowania i metody naktadania. Wszelkie pytania dotyczgce odpowiedzialnosci za ten
produkt podlegajg warunkom przedmiotu sprzedazy, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowigzujagcym prawem.
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